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Zasady uzytkowania mebli

Do naszych wyrobéw stosujemy materiaty meblowe wiodacych producentéw. Nalezy jednak
pamietac, ze wszystkie elementy meblowe wymagajg odpowiedniej pielegnacji. Aby meble pozostaty
w nienagannej kondycji, nalezy stosowac sie do zalecen dotyczacych uzytkowania i czyszczenia.

Zalecenia dotyczgce uzytkowania mebli:

Dopuszczalna wilgotnos¢ pomieszczenia w ktdorym meble mogg by¢ eksploatowane to min.
40%, max. 60%, a temperatura pomieszczenie nie moze przekraczaé +40 stopni Ci spasé
ponizej +10 stopni C.

Przy gotowaniu nalezy dbac o dostateczne wietrzenie, aby para wodna nie kondensowata sie
na elementach meblowych.

W trakcie gotowania nalezy wtgczaé okap kuchenny, ze wzgledu na wydzielajgca sie pare
wodng, ktéra w niekorzystny sposdb moze wptyngé na fronty i korpusy szafek znajdujgcych sie
w poblizu kuchenki.

Nalezy korzystac z urzgdzen kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Niewtasciwe
uzytkowanie zmywarki (np. za wczesne otwarcie po ukoriczonym cyklu zmywania), piekarnika
(np. otwieranie przy wysokiej temp. przez zbyt dtugi okres czasu) lub innych urzgdzern AGD
moze mie¢ negatywny wptyw na meble kuchenne.

Nalezy otwiera¢ zmywarke dopiero po ok. 20 min. od zakonczenia programu, zeby para miafa
mozliwos$¢é skondensowania sie wewnatrz urzadzenia.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w obrebie tgczen blatéw roboczych, zlewozmywakéw
oraz ptyt grzejnych, aby nie zalegata w tych miejscach woda, ktéra moze spowodowad zmiany
objetosci blatu (wypuktosci), ktére sg nieodwracalne. Powierzchnie blatéw laminowanych, w
ktorych nie wystepuja rysy ani tgczenia sg wodoodporne, jednak zbyt dtugie zaleganie wody
nie jest zalecane.

Niedopuszczalny jest kontakt powierzchni elementéw meblowych z przedmiotami ostrymi lub
szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwigcymi.

Nalezy unika¢ rozlewania wody i pozostawiania jej na powierzchni mebla.

Nie nalezy kroi¢ bezposrednio na blacie ani na innych powierzchniach mebli do tego
nieprzystosowanych. Nalezy zawsze uzywacé deski do krojenia. Uderzenie nozem o blat moze
spowodowacé pojawienie sie rys, ktére w potgczeniu z obecnoscig wody przez dtuzszy czas
moze spowodowac spuchniecie elementéw mebili.

Nie nalezy stawiac ekspresu do kawy i czajnika pod szafkami wiszgcymi. Dtugofalowo para
wodna i temperatura szkodzi meblom.

Nalezy sprawdzac regularnie odptyw kondensujgcej sie wody w loddwce, zeby nie doszto do
jego zatrzymania. Nalezy postepowacd zgodnie z instrukcjg obstugi lodéwki.

Porcelana i naczynia kamionkowe majg od spodu niepowlekang powierzchnie. Przy
przesuwaniu po blacie mogg powstawac lekkie zarysowania.

Od czasu do czasu nalezy sprawdzac temperature na krawedzi powierzchni drzwi piekarnika.
Wskazdéwka: Dopoki krawedz drzwi mozna dotkngc palcem, temperatura pozostaje ponizej 70
stopni C i nagrzewanie sie jest w normie. Jezeli nie - nalezy poprosi¢ serwis o sprawdzenie
szczelnosci drzwi piekarnika.



Nie nalezy opierac sie o szuflady, fronty meblowe i uchwyty.

Meble mogg dziata¢ inaczej pod obcigzeniami, co moze spowodowac koniecznosé
ponownego wyregulowania poszczegdlnych elementéw mebli. W trakcie montazu na zyczenie
Klienta ekipa montazowa moze wyttumaczyé, w jaki sposéb dokonaé takiej regulacji.
Elementy mebli nie powinny by¢ narazone na tarcie spowodowane ocieraniem sie np. frontu
o front.

Szuflady z hamulcami oraz inne akcesoria meblowe zapewniajgce amortyzacje podczas
zamykania frontéw wymagajg uzywania odpowiednio wywazone;j sity. Zbyt mocne
zatrzaskiwanie szafek uniemozliwi dziatanie tych systeméw, co moze przyczynic sie do ich
uszkodzenia.

Nie nalezy przecigzac szuflad i pétek. Nadmierne obcigzenie moze by¢ przyczyng uszkodzenia
mebli. Zalecane przez producentéw obcigzenie jednej szuflady to maksymalnie 30 kg.
Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnych obcigzen. Przecigzenie pétek oraz szuflad
moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia oraz utraty wtasciwosci mebla.

Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnych obcigzen. Przecigzanie pdtek oraz szuflad
moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia oraz utraty wtasciwosci uzytkowania mebla.
Przedmioty przechowywane w szufladach nalezy rozmieszczaé rownomiernie na catej ich
powierzchni.

Sprzet AGD nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg obstugi dotgczong przez producenta.

Nie naraza¢ frontdow na dfugotrwate dziatanie promieni stonecznych, poniewaz moze to
powodowac odbarwienie sie frontéw i blatéw.

Nie nalezy narazac blatu na dtugotrwaty kontakt z wodg, szczegdlnie w miejscach tgczen, przy
zlewozmywaku i na krawedziach blatu.

Nie nalezy stawiac¢ gorgcych garnkow, patelni i naczyn na powierzchni blatu bez uzycia
wiasciwych podktadek.

Nie nalezy cig¢, szlifowad i uderzaé zaréwno tepymi, jak i ostrymi narzedziami bezposrednio
na powierzchni blatu.

Miejsca styku blatow ze zlewem, ptytg grzewczg oraz sciang podczas montazu sg
zabezpieczane silikonem, co powoduje, ze odpornosé na wode w tych miejscach jest znacznie
wieksza. Nalezy jednak okresowo sprawdzaé jakos¢ uszczelnienia silikonem i w razie
koniecznosci spoine poprawic.

Niedopuszczalne jest uzytkowanie mebli na zewnatrz.

Niedopuszczalne jest narazanie frontéw na DEUGOTRWALY kontakt z wilgocig oraz goraca
parg wodna.

Nie nalezy $ciggad folii ochronnej z elementéw meblowych, jezeli w pomieszczeniu sg
prowadzone nadal prace budowlane lub wykonczeniowe.

Po sciggnieciu folii ochronnej fronty akrylowe podlegaja procesowi utwardzania, ktéry trwa
do 7 dni.

Fronty drewniane oraz fornirowane mogg réznic sie od frontéw ekspozycyjnych. Drewno jest
materiatem naturalnym, ktorego barwa i uktad stojow sg uzaleznione od wielu czynnikow,
dlatego moga wystepowac rdznice w fakturze i barwie frontéw co nie stanowi wady
produktu.

W produkcji frontéw drewnianych i fornirowanych stosowane sg niezmechanizowane
technologie wykonawcze, takie jak reczne lakierowanie i szlifowanie. Specyfika pracy recznej
powoduje, ze mogg wystgpic niejednorodnosci powierzchni, ktdre nie stanowig wady
produktu i nie wptywajg na jego funkcjonalnosé oraz trwatos¢. Fronty drewniane oraz
fornirowane mogga w trakcie eksploatacji ujawnia¢ niewielkie zmiany w ksztatcie i wymiarach



wywotane specyficznymi warunkami eksploatacji (wilgotnos¢, réznice temperatur,
oswietlenie etc.) oraz naturalnymi wtasciwosciami materiatow uzytych do produkc;ji. Takie
zmiany nie stanowig wady produktu i nie wptywajg na jego trwatosc i funkcjonalnosé.
Ewentualne szczeliny pomiedzy elementami meblowymi oraz $ciang czy sufitem sg
wypetniane akrylem. Z powodu zmiennych warunkéw oraz réznej rozszerzalnosci materiatéw
wraz z uptywem czasu, spoiny te mogg ulec spekaniu. W celu utrzymania mebli w
nienagannej kondycji, nalezy wtedy spekania uzupetni¢ akrylem.

W razie watpliwosci co do uzytkowania mebli, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

Zalecenia dotyczgce czyszczenia mebli:

Do czyszczenia nalezy uzywac wytgcznie fagodnych i rozpuszczalnych w wodzie Srodkéw
czyszczacych, ktore w swojej informacji o produkcie wyraznie przeznaczone sg do mebli
kuchennych.

Do czyszczenia elementéw drewnianych i fornirowanych nalezy uzywaé miekkiej szmatki oraz
specjalnych preparatéw przeznaczonych do czyszczenia frontéw z drewna lakierowanego
Wiekszos$¢ typowych zabrudzen moze byé z powodzeniem usunieta suchg lub wilgotna
szmatka. Mozna stosowac takze ptyn do mycia naczyn, ptyn do mycia szyb, nie rysujace
mleczka do czyszczenia, wode z mydtem.

Do czyszczenia powierzchni mebla nalezy stosowaé wytgcznie miekkie Sciereczki z delikatnym
wtosiem (najlepiej z mikrofibry) lub miekkiej ggbki. Niewskazane jest uzywanie materiatéw
szorstkich lub sciernych na wszystkich rodzajach powierzchni mebili.

Zabrudzenia nalezy usunaé tak szybko, jak jest to mozliwe. Swieze plamy zazwyczaj s3
tatwiejsze do usuniecia i mogg by¢ catkowicie usuniete.

Wyczyszczong powierzchnie nalezy wytrze¢ do sucha.

Niedopuszczalne jest uzywanie rozpuszczalnikéw, srodkéw szorujgcych o wtasciwosciach
Sciernych (proszkéw, kremoéw), nie rozciericzonych lub skoncentrowanych srodkow
czyszczacych, w szczegdlnosci barwnych, ggbek do czyszczenia garnkéw. Te
substancje/materiaty niszczg powierzchnie tak silnie, ze jej przywrdcenie do stanu
pierwotnego jest niemozliwe.

Nie nalezy uzywa¢ do czyszczenia pary wodnej pod cisnieniem ani weza z woda.
Powierzchnie z tworzyw sztucznych nalezy czyscié tagodnym srodkiem czyszczacym i miekka
Scierka. Nastepnie przetrze¢ czystg wodg i wytrze¢ do sucha. Przy szczegdlnie mocnych
plamach srodek czyszczacy moze by¢ nierozwodniony lub mozna uzy¢ ptynu do czyszczenia
szyb. Dla bezpieczenistwa nalezy sprawdzi¢ w niewidocznym miejscu, czy $rodek do
czyszczenia szyb nie szkodzi powierzchni.

Powierzchnie aluminiowe nalezy czysci¢ wilgotng, miekka scierkg bez innych dodatkéw. Aby
unikng¢ sladéw po wodzie, zaleca sie powierzchnie wytrze¢ do sucha. Przy silniejszych
zabrudzeniach mozna wykorzysta¢ srodek do czyszczenia zmywarek albo ptyn do mycia szyb.
Podczas czyszczenia bezposredni kontakt z ptynem powinien by¢ krétkotrwaty.
Niedopuszczalne jest zanurzanie elementéw w wodzie.

Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa,
czerwone wino, curry, musztarda, nalezy jak najszybciej sptuka¢ wodg lub przetrze¢ wilgotng
szmatka.

Nie nalezy pozostawiac plam do zaschniecia, gdyz mogg one na state przebarwic
powierzchnie.

Nie nalezy stosowac szczotek o twardym wiosiu.



e Zawsze po uzyciu Srodkdw chemicznych nalezy powierzchnie elementéw meblowych zmy¢
czysta woda.

e Niedopuszczalny jest kontakt powierzchni elementéw meblowych z przedmiotami ostrymi lub
szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwigcymi.

e Do czyszczenia nie nalezy uzywac acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych silnych lub
rysujgcych srodkdw czystosci.

e W razie watpliwosci co do sposobu uzytkowania mebli, przed podjeciem jakichkolwiek
czynnosci, nalezy skontaktowac sie ze sprzedajacym.

Uszkodzenia elementdw powstate w wyniku nieprzestrzegania powyzszych zalecen beda traktowane
jako powstate z winy Klienta/uzytkownika i nie bedg mogty by¢ przedmiotem reklamacji.
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